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Lab No. 512,705-A - #1 Sample from Stanley 100% Clarified Wine 

 
Tested for:  As Analyzed %  Dry Basis %  Ash & Moisture Free 

% 
As Received 

% 
   
Moisture  2.66 0.00 0.00  55.00
Volatile  57.20 58.76 78.64  26.44
Fixed Carbon  15.53 15.96 21.36  7.18
Ash  21.61 25.28 0.00  11.38
Sulfur  1.42 1.46 1.95  0.66
Btu  5416 5564 7446  2504

 
 

Lab No. 512,705-B - #1 Sample from Stanley 50% Clarified Wine with 50% Decker Coal 
 

Tested for:  As Analyzed %  Dry Basis %  Ash & Moisture Free 
% 

As Received 
% 

   
Moisture  2.66 0.00 0.00  39.20
Volatile  48.46 49.78 58.73  30.27
Fixed Carbon  34.05 34.98 41.27  21.26
Ash  14.83 15.24 0.00  9.27
Sulfur  0.92 0.95 1.12  0.58
Btu  8767 9007 10626  5476

 
 

Lab No. 512,705-C - #2 Hazen Test Result 100% Clarified Wine 
 

Tested for:  As Analyzed %  Dry Basis %  Ash & Moisture Free 
% 

As Received 
% 

   
Moisture  5.48 0.00 0.00  55.00
Volatile  57.87 61.22 89.36  27.55
Fixed Carbon  6.89 7.29 10.64  3.28
Ash  29.76 31.49 0.00  14.17
Sulfur  0.66 0.70 1.02  0.32
Btu  8110 8580 12524  3861
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Lab No. 512,705-D - #2 Hazen Test Result of 50% Clarified Wine with 50% Decker Coal 
 

Tested for:  As Analyzed %  Dry Basis %  Ash & Moisture Free 
% 

As Received 
% 

   
Moisture  5.48 0.00 0.00  39.20
Volatile  57.87 61.22 74.98  37.22
Fixed Carbon  19.31 20.43 25.02  12.42
Ash  17.34 18.35 0.00  11.16
Sulfur  0.54 0.57 0.70  0.35
Btu  9939 10515 12878  6393

 


